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Priifbericht : 051568 vom 24.08.2005
Auftraggeber: Schomisch GmbH
Herr Schomisch
Heinrich-Nicolaus-Strasse 31
87480 Weitnau/Seltmans
Auftrag: Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln

Datum Auftrag / Eingang: 16.08.2005/17.08.2005

Priifgegenstand/Menge: Leder ecopell castagno 737,

Probenahme:

Priifvorschriften:

pflanzlich gegerbt und naturbelassen

durch Auftraggeber

DIN EN 1021 Teil 1 und 2

Die Prifergebnisse gelten nur fiir die im Priiflaboratorium untersuchten Proben.

Akkreditierte  Priifverfahren sind unterstrichen. Im  Priifbericht enthaltene Bewertungen und

Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgefiihrie
Priifungen sind mit einem ¢ gekennzeichnet.

Die auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes bedarf der widerruflichen schriftlichen Genehmigung
der FILK gGmbH.

Schadensersatzforderungen sind in ihrer Hohe auf den Preis der Leistung flir die durchgefiihrien
Priifungen begrenzt. Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der FILK gGmbH, die Sie auf
Wunsch von uns erhalten bzw. unter www.filkfreiberg.de einsehen kénnen.
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Priifergebnisse:

Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln,
Zundquelle: glimmende Zigarette
(DIN EN 1021, Teil 1)

Priifergebnis: keine Entzlindung
Zigarette
1 2
Schwelkriterien
Geféhrliche, eskalierende Verbrennung (3.1 a) nein nein
Prufeinheit aufgezehrt (3.1 b) nein nein
Schwelen bis zu den Kanten (3.1 ¢) nein nein
Schwelen durch die gesamte Dicke des Materials (3.1 ¢) nein  nein
Schwelen Gber mehr als 1 Stunde (3.1 d) nein  nein
Mehr als 100 mm von der Zindquelle entfernt (3.1.e) nein nein
Brennkriterien
Gefahrliche, eskalierende Verbrennung (3.2 a) nein nein
Prufeinheit aufgezehrt (3.2 b) nein nein
Brennen bis zu den Kanten (3.2 c) nein nein
Brennen durch die gesamte Dicke (3.2 d) nein  nein

Ziindquelle: eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme
(DIN EN 1021, Teil 2)

Prufergebnis: keine Entziindung

Flamme 1 Flamme 2
Schwelkriterien

Geféhrliche, eskalierende Verbrennung (3.1 a) nein nein
Prifeinheit aufgezehrt (3.1 b) nein nein
Schwelen bis zu den Kanten (3.1 ¢) nein nein
Schwelen durch die gesamte Dicke des Materials (3.1 c) nein nein
Schwelen Uber mehr als 1 Stunde (3.1 d) nein nein
Mehr als 100 mm von der Zundquelle entfernt (3.1.e) nein nein
Brennkriterien

Gefahrliche, eskalierende Verbrennung (3.2 a) nein nein
Prifeinheit aufgezehrt (3.2 b) nein nein
Brennen bis zu den Kanten (3.2 ¢) nein nein
Brennen durch die gesamte Dicke (3.2 d) nein nein
Brennen tber mehr als 120 s (3.2 d) nein nein
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